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I. PAMINKLO RȉĠIS (apibrǟģti sŃlyginǱ skaiļiȎ, apibȊdinti paminklŃ) 

 

1 2 3 4 5 

vaizduojamosios 

dailǟs 

taikomosios 

dekoratyvinǟs dailǟs 
archeologijos spaudos ir rankraġļiȎ istorijos ir kultȊros 

    Genealoginis medis 

 

II.  NUOLATINǞ PAMINKLO VIETA, SAVININKAS       BirģȎ kraġto muziejus ĂSǟlañ 
                                                                                                  

 

III.  KATALOGINIAI PAMINKLO DUOMENYS  

 

Pastabos ir patikslinimai 

restauravus paminklŃ 

pavadinimas                  ĂLietuvos bajorȎ KarpiȎ genealoginis medisñ                  

autorius                          neģinomas  

sukȊrimo laikas            XIX a. vid.  

medģiaga                       popierius, tuġas, akvarelǟ  

atlikimo technika         pieġinys, rankraġtis  

matmenys                      280x80 cm   

 

IV.       RESTAURAVIMO PAGRINDAS      

KȊrinys suplyġňs, neġvarus, deformuotas 

                                                                     darbȎ atlikimo prieģastys ir tikslas; dokumento pavadinimas 

                                                              200    m.                                                                     d.  Nr.                                                  

Paminklas perduotas restauruoti   2016 m.birģelio 6 d. 

perdavimo aktas  Nr.1               . 
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BȊklǟ prieġ restauravimŃ 

Genealoginis medis nupieġtas ant storo, standaus, gelsvos spalvos popieriaus. Didelio formato 

lakġtas suklijuotas iġ dviejȎ daliȎ; jos ties klijavimo linija persidengia 1,5 cm. (1 pav.) Visa lakġtŃ 

uģpildo pieġinys juodu tuġu, pieġtas plonomis tiksliomis linijomis, kruopġļiai spalvintas Ǳgudusia 

ranka. Kompozicijos centre ï tvirtai Ǳsiġaknijňs aukġtas, iġsiġakojňs Ńģuolas, kurio ġakose ï apskritimai 

Ǳraġams. Virġuje ï kartuġas, uģpildytas tekstu, su iġkilmingai dekoruotu giminǟs herbu centre. (2 pav.)  

Tarp medģio virġȊnǟs ir kartuġo palikta nemaģai laisvos vietos. Apaļioje, prie Ńģuolo ġaknȎ ï 

simbolinǟ, deġine ranka kamienŃ lieļianļio ġarvuoto giminǟs protǟvio figȊra, tolumoje uģ jo ï miesto 

kalnuotoje vietovǟje vaizdas. (5 pav.)  KompozicijŃ supa mǟlynai, raudonai ir geltonai spalvintas 

geometrinio ornamento rǟmelis.  

łģuolo lapai spalvinti Ǳvairaus intensyvumo tonais ģalios, rusvos spalvos daģais. Daugelyje 

vietȎ, siekiant iġryġkinti pieġinǱ, jis padengtas blizgia danga. Kruopġļiai nupieġtos visos medģio detalǟs 

ï nuo ġaknȎ, ruplǟtos ģievǟs iki ġakeliȎ. VardȎ Ǳraġams nubrǟģti nevienodo dydģio apskritimai, matyti 

skriestuvo paliktos skylutǟs. Ypaļ smulkios ir plona linija pieġtos detalǟs lakġto virġutinǟje ir apatinǟje 

dalyje ï iġkilmingas giminǟs herbas bei simbolinǟ giminǟs protǟvio figȊra. Tekstai lenkȎ kalba ï 

Ǳraġyti smulkiu braiģu, virġ plonȎ kietu pieġtuku nubrǟģtȎ linijȎ. Geometrinio ornamento rǟmelis irgi 

sukurtas labai kruopġļiai. Matyti nubrǟģtos skersinǟs ir iġilginǟs pagalbinǟs linijos, kiekvienos 

apvalios detalǟs centre ï skriestuvo palikta skylutǟ.  

Prie kȊrinio nugarinǟs pusǟs pakraġļiȎ priklijuotos 5 cm, o prie virġutinio ir apatinio pakraġļiȎ 

ï 10 cm ploļio diminio pynimo lininio audinio juostos. Matyti, kad visas lakġtas buvňs priklijuotas 

prie kaģkokio pagrindo ï visa nugarinǟ jo pusǟ padengta nelygiu, ġiurkġļiu trapiȎ klijȎ sluoksniu.  

Paģeidimai 

KȊrinys Ǳ ritinǱ suvyniotas vaizdine puse Ǳ vidȎ. Popierius sukietǟjňs, deformuotas, smarkiai 

sulamdytas. Gausu popieriaus raukġliȎ vertikalia kryptimi, ypaļ ryġkus lȊģis ï ties daliȎ klijavimo 

riba. Atidģiau apģiȊrǟjus, galima numanyti, kad ritinys laikytas drǟgnose sŃlygose. Tai rodo iġsiliejň 

daģai, patakos, prie vandenyje lengvai brinkstanļiȎ daģȎ sluoksnio prilipň seno perklojimo popieriaus 

likuļiai. (6 pav.) KȊrinio nugarinǟje pusǟje matomi Ǳsigǟrň ar prilipň daģai. Vietomis popieriaus 

pavirġinis sluoksnis nuplǟġtas, paģeisti pieġinio fragmentai.  

Lakġto pakraġļiuose, ypaļ kampuose ï gausybǟ pradurtȎ skyluļiȎ. (9 pav.) Ties daliȎ klijavimo 

riba kȊrinys kaģkada bandytas perkirpti ģirklǟmis. Pradedant iġ kairiojo pakraġļio, nelygiai Ǳkirpta 40 

cm, toliau ï dar 30 cm Ǳplǟġta vertikalia kryptimi ģemyn. (10 pav.) Virġutinǟje lakġto dalyje, kaip tik ties 



giminǟs herbu ï trȊksta 15x20 cm ir dviejȎ 5x5 cm dydģio fragmentȎ. JȎ pakraġļiuose matyti 

smulkios grauģikȎ dantȎ ģymǟs.  

Nugarinǟje pusǟje priklijuotas lininis audinys tapňs trapiu; klijai, kuriais priklijuotos audinio 

juostos labai sukietǟjň. Pakraġļiuose gausu 3-5 cm ilgio ǱplyġimȎ, kai kurie jȎ klijuoti to paties audinio 

lopeliais. Virġutiniame pakraġtyje, trȊkstamȎ fragmentȎ srityje uģklijuotas 30x50 cm standaus 

popieriaus lopas. (8 pav.) Lininio audinio klijavimo vietose popierius susiraukġlǟjňs. Klijai, kuriȎ 

sluoksniu buvusi padengta nevaizdinǟ pusǟ, sukietǟjň, stipriai parudň. Nugarinǟje pusǟje matyti per 

popieriȎ prasiskverbusios ģalios spalvos daģȎ ģymǟs. Vietomis popierius ǱtrȊkňs prasiskverbusiȎ daģȎ 

vietose, linkňs iġtrupǟti.  Kai kurios paģeistos vietos suklijuotos standaus popieriaus lopeliais.  

Abiejose lakġto pusǟse gausu neġvarumȎ, patakȎ ģymiȎ. Nugarinǟ pusǟ sutepta prilipusiais 

daģais, kȊrinǱ vyniojant Ǳ ritinǱ. Matyti daug didesniȎ ar maģesniȎ rusvos spalvos dǟmeliȎ. Jos ypaļ 

ryġkios ir didelǟs virġutinǟje lakġto dalyje, neuģpildytoje pieġiniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LDM P.Gudyno muziejiniȎ vertybiȎ restauravimo centras 

Cheminiai tyrimai  

Tyrǟjas                 RȊta ButkeviļiȊtǟ Savininkas 
BirģȎ kraġto muziejus 

ĂSǟlaò 

Pavadinimas 

ĂLietuvos bajorȎ KarpiȎ 

genealoginis medisò. Pop., 

akvarelǟ, tuġas; 280 ³ 80 cm 

SukȊrimo laikas   XIX a. vid. 

Autorius  Neģinomas 
BKM GEK ï 3093 

Rest. prot. 122/11779 

 

Atlikti grafikos kȊrinio laikmenos ï popieriaus ï rȊgġtingumo bei pluoġto morfologiniai tyrimai. Atlikta 

klijȎ, dǟmeliȎ, dangos, daģȎ mikrocheminǟ kokybinǟ bei IR spektrinǟ analizǟs. 

Grafikos kȊrinio popieriaus rȊgġtingumas pH~5,44. Popierius pagamintas iġ augalinio pluoġto, jame 

dominuoja linȎ plauġai.  

Schema Nr.1. Lakġto nugarinǟje pusǟje esantys dubliavimo klijai bei uģklijȎ vietos 

 

Lakġto nugarinǟs pusǟs schemoje Nr.1 sunumeruotos 

dubliavimo klijȎ bei uģklijȎ vietos, kuriȎ klijai buvo tiriami, ir pagal 

ġiŃ numeracijŃ apraġyti mikrocheminǟs bei IR spektrinǟs analizǟs 

rezultatai. 

Lakġto nugarinǟs pusǟs visame plote esantys dubliavimo klijai 

(1) ï tai tirpȊs vandenyje angliavandeniai (g. b. gumiarabikas, vyġniȎ 

ar slyvȎ sakai). ĠiȎ klijȎ rȊgġtingumas pH~4,7. TiriamȎ klijȎ IR 

spektre (1 pav.) matyti absorbcinǟs juostos, kurios identiġkai 

atsikartoja su palyginimui uģraġyto gumiarabiko IR spektro 

matomomis polisacharidams bȊdingomis absorbcinǟmis juostomis. 

Stebimos dvi intensyvios ir plaļios absorbcinǟs juostos: viena ties 1080 

cm
-1
 nurodanti CïO ryġio valentinius svyravimus, o kita ties 3300 cm

-1
 

atitinkanti OïH ryġio valentinius svyravimus. Paprastai ġiȎ juostȎ intensyvumas bȊna vienodas. CïH ryġio 

svyravimai yra silpni ir menkai iġreikġti ties 1480ï1300 cm
-1
. Visi polisacharidai turi vidutiniġko intensyvumo 

juostŃ ties 1620 cm
-1
, kuri dalinai priklauso karboksi (HOOCï) grupei. Dubliavimo klijȎ (1) IR spektre nǟra 

jokiȎ kitȎ absorbciniȎ juostȎ, kurios nurodytȎ kitos rȊġies polisacharidȎ ar kitokiȎ medģiagȎ buvimŃ.  



 Gumiarabikas
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1 pav. Dubliavimo klijȎ (1) ir gumiarabiko IR spektrai 

Dubliavimo klijȎ masǟje matomi likň rudo dubliavimo kartono plauġeliai, kuriuose yra daug lignino. 

Audinio juosta nugarinǟs pusǟs perimetro pakraġļiuose yra lininǟ, jos rȊgġtingumas pH~5,85. Audinio 

juosta prie popieriaus priklijuota baltyminiais klijais. ĠiȎ klijȎ (2) bei palyginimui paimtos ģelatinos IR spektrai 

pateikti 2 paveiksle. TiriamȎ klijȎ IR spektre matyti pagrindinǟs absorbcinǟs juostos ties 3400 ir 3200 cm
-1
; 

2922 ir 2854 cm
-1
; 1650 cm

-1
 ir 1550 cm

-1
, bȊdingos baltymams. 
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2 pav. TiriamȎ klijȎ (2) ir ģelatinos IR spektrai 



Grafikos kȊrinio pagrindas yra iġ dviejȎ atskirȎ popieriaus lakġtȎ, kurie tarpusavyje suklijuoti 

baltyminiais klijais (3).Lakġto nugarinǟs pusǟs virġutiniame pakraġtyje esantis kartono lopas priklijuotas 

silikatiniais klijais (4), jȎ rȊgġtingumas pH~9,96. ĠiȎ klijȎ IR spektras pateiktas 3 paveiksle. 
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3 pav. TiriamȎ klijȎ (4) ir silikatiniȎ klijȎ IR spektrai 

TiriamȎ klijȎ IR spektre matomos absorbcinǟs juostos ir smailǟs sutampa su palyginimui paimtȎ 

silikatiniȎ klijȎ IR spektrui bȊdingomis absorbcinǟmis juostomis bei smailǟmis. 

DaģȎ pavirġius vaizdinǟje pusǟje vietomis padengtas blizgia danga. Nustatyta, kad tai vandenyje tirpȊs 

angliavandeniai (g. b. gumiarabikas, vyġniȎ ar slyvȎ sakai). Dangos IR spektras pateiktas 4 paveiksle. 
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4 pav. Dangos ir gumiarabiko IR spektrai 



Pateiktame IR spektre aiġkiai matomos absorbcinǟs juostos ir smailǟs sutampa su palyginimui paimto 

gumiarabiko absorbcinǟmis juostomis bei smailǟmis. 

Ruda dǟmǟ vaizdinǟs pusǟs kairiajame pakraġtyje, ġalia mǟlynos juostos (ģr. nuotrauka Nr. 1) ï tai taip 

pat vandenyje tirpȊs angliavandeniai (g. b. gumiarabikas, vyġniȎ ar slyvȎ sakai). 

 

 

 

 

 

 

Nuotrauka Nr. 1 

Lakġto virġutiniame plote matomose rudos spalvos dǟmelǟse nustatyti Fe (III) jonai.  

Dǟmelǟje vaizdinǟje pusǟje link virġutinio pakraġļio mikrochemiġkai nustatytas baltymas.  

KȊrinio teksto Ǳraġai bei pieġinio kontȊrai atlikti juodos spalvos tuġu, kurio sudǟtyje nustatytas juodas 

anglies pigmentas. 

Vaizdinǟje pusǟje ant mǟlynȎ daģȎ pavirġiaus matomi plono balto popieriaus lakġteliai (nuotrauka 

Nr.2). 

 

 

 

 

 

 

Nuotrauka Nr. 2 

MǟlynȎ daģȎ mǟginyje (juosta) nustatytas Berlyno mǟlynojo (Fe4[Fe(CN)6]3) bei Bremeno mǟlynojo 

(dirbtinis vario karbonato pigmentas (apie 55% Cu)) pigmentȎ miġinys. ĠiȎ daģȎ bei palyginamȎjȎ pigmentȎ 

IR spektrai pateikti 5 paveiksle. 



 Melyni daģai
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5 pav. MǟlynȎ daģȎ, Bremeno mǟlynojo ir Berlyno mǟlynojo pigmentȎ IR spektrai 

MǟlynȎ daģȎ IR spektre matyti Berlyno mǟlynajam pigmentui bȊdinga aġtri smailǟ ties 2090 cm
-1
, kuri 

priklauso ïCſN ryġio svyravimams. Taip pat matomos absorbcinǟs juostos ir smailǟs priskirtinos Bremeno 

mǟlynajam pigmentui ties: 3421 cm
-1
, 1401 cm

-1
, 947 cm

-1
, 819 cm

-1
, 491 cm

-1
 ir 450 cm

-1
. 

ĢaliȎ daģȎ mǟginyje (medģio lapai) mikrochemiġkai nustatytas vario ģaliasis pigmentas. Vario ģaliasis 

ï dirbtinis ģalios spalvos pigmentas, bazinis vario acetatas, nuo XVII amģiaus gaminamas pramoniniu bȊdu. 

ĢaliȎ daģȎ IR spektras pateiktas 6 paveiksle. 

 Ģali daģai
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6 pav. ĢaliȎ daģȎ ir vario ģaliojo pigmento IR spektrai 

ĢaliȎ daģȎ mǟginio IR spektre matomos absorbcinǟs juostos bei smailǟs bȊdingos palyginimui paimto 

vario ģaliojo pigmento (Cu(CH3COO)2 Ā H2O) IR spektre matomomis absorbcinǟmis juostomis bei smailǟmis. 



RaudonȎ daģȎ mǟginyje (puoġybos elementai) nustatytas organinis daģiklis tirpus vandenyje ï sintetinis 

alizarinas. 

GeltonȎ daģȎ mǟginyje (juostos puoġybos detalǟs) nustatytas natȊralus gamtinis daģiklis gumigutas. 

Gumigutas (lot. cummis - sakai + gutta - laġas) ï geltonos spalvos daģai, gaunami iġ kai kuriȎ PietryļiȎ Azijoje 

auganļiȎ medģiȎ (Garcinia) rȊġiȎ, tapyboje vartojami kaip akvareliniai daģai. ĠiȎ daģȎ IR spektras pateiktas 7 

paveiksle. GeltonȎ daģȎ IR spektre aiġkiai matomos absorbcinǟs juostos ir smailǟs identiġkai sutampanļios su 

gumiguto absorbcinǟmis juostomis bei smailǟmis. 
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7 pav. GeltonȎ daģȎ ir gumiguto IR spektrai 

Juodai rudȎ daģȎ mǟginyje (medģio kamienas) nustatyti anglies ir geleģies (III) jonȎ turintys pigmentai. 

MǟlynȎ ir ģaliȎ daģȎ mǟginius patirpinus distiliuotame vandenyje ant objektyvinio stiklelio susiformavo 

vos matoma skaidri ir trapi aureolǟ bȊdinga angliavandeniams. Tai leidģia daryti prielaidŃ, kad daģȎ riġamoji 

medģiaga gali bȊti angliavandeniai. Kadangi riġamosios medģiagos kiekis daģuose yra labai maģas, tiksliai 

identifikuoti nepavyko. 

 

 

 

RȊta ButkeviļiȊtǟ,  

aukġļiausios kvalifikacinǟs kategorijos restauravimo technologǟ 

2016-10-21 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Restauravimo eiga 

Pavirġiaus neġvarumȎ valymas 

Pavirġiaus neġvarumai, dulkǟs nuo kȊrinio pavirġiaus bei nugarinǟs pusǟs atsargiai valyti 

minkġtu teptuku.  

KȊrinio daliȎ atskyrimas 

KȊrinǱ sudarantys du didģiuliai popieriaus lakġtai tvirtai suklijuoti. Nutarta juos atskirti tam, 

kad tilptȎ darbo vietoje. Drǟkinant per Gore-tex membranŃ, baltyminiai klijai  brinko nepakankamai. 

Sunkiai brinkstanļius klijus pavyko suminkġtinti klijavimo siȊlň dalimis lokaliai drǟkinant 5% Tylose 

MH300 vandeninio tirpalo kompresais. Atskyrus dalis vienŃ nuo kitos, klijȎ likuļiai brinkinti 5% 

Tylose MH300 vandeninio tirpalo kompresais, valyti skalpeliu ir vos drǟgnais vatos tamponǟliais. 

Norint sumaģinti jȎ deformacijŃ, kȊrinio dalys iġtiestos kartono aplanke, perklotos mikalentiniu 

popieriumi. 

PriklijuotȎ audinio juostȎ nuǟmimas, klijȎ, pavirġiaus neġvarumȎ valymas 

KȊrinio nugarinǟs pusǟs pakraġļiuose priklijuotas lininis audinys (pH 5,85) persigǟrňs balty-

miniais (ģelatinos) klijais, labai sukietǟjňs. Jis minkġtintas 5% Tylose MH300 vandeninio tirpalo 

kompresais, kartu brinkinant ir klijus. Audinio juostos nuimtos su prie jȎ neatskiriamai prilipusiu klijȎ 

sluoksniu. Virġutinǟje nevaizdinǟs pusǟs dalyje silikatiniais klijais (pH 9,96) priklijuoti lopai nuimti 

sausai, juos nusluoksniuojant. (11 pav.) KlijȎ likuļiai valyti mechaniġkai, skalpeliu. 

Restauravimo programŃ nulǟmǟ tai, kad pieġiant kȊrinǱ gausiai naudoti vario ģaliojo pigmento 

(vario acetato) daģai. Tyrimai, sendinant vario acetato daģais padengtus popieriaus pavyzdģius, rodo, 

kad vandens, UV spinduliuotǟs bei ġarminǟs aplinkos poveikis skatina jȎ korozijŃ. Jie migruoja Ǳ 

popieriaus gilumŃ, paruduoja, popierius tampa trapiu, pradeda trupǟti. Todǟl nusprňsta, kaip tik 

Ǳmanoma, vengti vandens ir drǟgmǟs. Nusprňsta kȊrinio neplauti, neġarminti, o sutvirtinimui japoniġku 

popieriumi ï naudoti bevandenius  klijus. Vanduo ar net vandeniu skiestas etanolis bȊtȎ pavojingas ir 

gausiai naudotiems mǟlyniems daģams su maģu riġiklio kiekiu, bei blizgioms angliavandeniȎ 

dangoms.  

Visas popieriaus pavirġius nugarinǟje pusǟje padengtas parudusiȎ, sukietǟjusiȎ klijȎ sluoksniu. 

Tyrimai rodo, kad tai ï tirpȊs vandenyje angliavandeniai (gumiarabikas). Pastebǟta, kad jie gerai 

brinksta drǟkinant 5% Tylose MH300 vandeniniu tirpalu. Fragmentas po fragmento, klijai valyti jo 

kompresais. Nuǟmus klijȎ sluoksnǱ, popieriaus pavirġius valytas vatos tamponǟliais, lengvai sudrǟ-



kintais distiliuotu vandeniu. Ġitokiu bȊdu klijai valyti tik tose srityse, kuriȎ vaizdinǟje pusǟje nebuvo 

pieġinio, spalvinto ģaliais daģais, fragmentȎ. (12 pav.)   Kadangi klijai brinko greitai, sritys ġalia valomȎ 

kȊrinio popieriaus vietȎ nesudrǟko. Klijai nuo vietȎ, kuriȎ vaizdinǟje pusǟje buvo vario acetato daģȎ, 

valyti vien sausai, aġtriu skalpeliu, stengiantis nepaģeisti popieriaus pavirġiaus.  

Nuǟmus audinio juostas, lopus, storŃ klijȎ sluoksnǱ, kȊrinio lakġtai tapo lygesni. Buvo Ǳma-

noma saugiau nuvalyti pavirġiaus neġvarumus vaizdinǟje pusǟje. Atsiģvelgiant Ǳ neġvarumȎ pobȊdǱ jie 

valyti ĂAkaWipeñ sausojo valymo milteliais, Ǳvairaus kietumo trintukais, skalpeliu. Pavyko gerokai 

iġlyginti  popieriaus, nepadengto pieġiniu, atskirȎ sriļiȎ spalvinǱ vientisumŃ. Ypaļ atsargiai valytas 

popierius ġalia ǱraġȎ, stengiantis nesukurti ryġkios ribos tarp mechaniġkai valyto ir neliesto pavirġiaus. 

KeletŃ ryġkesniȎ dǟmiȎ pakraġļiuose bandyta lokaliai plauti distiliuotu vandeniu, vandeniu 

Ǳvairiu santykiu skiestu etilo alkoholiu, pavirġiaus aktyvia medģiaga ĂAmytisñ, bet tai nedavǟ jokiȎ 

ģymesniȎ rezultatȎ. Dǟmǟs paġviesintos, jȎ ribos suġvelnintos, valant mechaniġkai.  

ǰplyġimȎ suklijavimas, lȊģiȎ sutvirtinimas, trȊkstamȎ fragmentȎ atkȊrimas 

P. Gudyno restauravimo centro Grafikos skyriuje Ǳplyġimams, lȊģiams tvirtinti Ǳprastai nau-

dojami nemaģai vandens turintys klijai ï pavyzdģiui, kvieļiȎ krakmolo pasta ar jos miġiniai su Tylose 

MH300 vandeniniu tirpalu. Jie pasiģymi daugeliu gerȎ savybiȎ ï plastiġkumu, gera adhezija, atspa-

rumu mikrobiologiniam poveikiui bei grǱģtamumu. Taļiau ġiuo atveju jie netiko, nes daug kur reikǟjo 

klijuoti bei tvirtinti vario acetato daģais padengtas popieriaus vietas. Mintis klijavimui naudoti 5% 

Klucel G tirpalŃ etanolyje atrodǟ rizikinga dǟl pernelyg silpnos adhezijos klijuojant storŃ popieriȎ. 

Pasirinkti 20% kvieļiȎ krakmolo klijai, pagaminti pagal Latvijos nacionaliniame istorijos muziejuje 

naudojamŃ metodikŃ. Jie ypatingai tvirti, bet tuo paļiu ï elastingi. Be to, pabandģius juos naudoti 

pastebǟta, kad beveik nedrǟkina popieriaus.  

TrȊkstami fragmentai atkurti popieriumi be lignino, panaġiu Ǳ originalŃ savo spalva, storiu, 

standumu. Jis ġarmintas purġkiant kalcio hidrokarbonato (pH 6,3) tirpalu. Popieriaus rȊgġtingumo 

rodiklis pH pakilo nuo 5,44 iki 6,7. Atkuriamojo popieriaus 3-4 mm ploļio juostelǟmis sutvirtinti 

patys ilgiausi, bei paģeistais pakraġļiais Ǳplyġimai. Klijuota 20% kvieļiȎ krakmolo klijais. (13 pav.) 

Likň Ǳplyġimai, popieriaus lȊģiai klijuoti dvigubomis plǟġto japoniġko popieriaus juostelǟmis 

(Kozo, 19 g/m
2
, pH 6,26). Siauros juostelǟs prie kȊrinio klijuotos 20% kvieļiȎ krakmolo klijais, o 

platesnǟs ant siaurȎ klijuotos 20% kvieļiȎ krakmolo klijȎ ir 5% Tylose MH300 vandeninio tirpalo 

miġiniu (3:1). Taip vengta popieriaus sukietǟjimo ir deformacijȎ klijavimo vietose. Lakġto pakraġ-

ļiuose paģeistas popieriaus pavirġinis sluoksnis atkurtas ne iġtisine popieriaus juosta, bet klijuojant 



vienŃ ġalia kito ~5x10 cm dydģio japoniġko popieriaus lapelius (Kozo, 19 g/m
2
, pH 6,26). Taip 

iġvengta didesnǟs originalaus lakġto deformacijos. Klijavimui naudotas japoniġkas popierius tonuotas 

akvarele ĂLeningradñ, norint, kad nenukentǟtȎ kȊrinio estetika nevaizdinǟje pusǟje. Siekiant, kad 

klijuojamȎ juosteliȎ ir lopȎ pakraġļiai graģiau susilietȎ, jie plǟġti drǟkinant distiliuotu vandeniu 

uģpildytu Ăvandens teptukuñ. Po klijuojamoma kȊrinio vieta dǟtas poliesterio lakġtas ĂHolytexñ, 

dģiovinta lokaliai uģdengiant gelumbe, paslegiant svarmeniu. 

Tiesinimas, sutvirtinimas japoniġku popieriumi 

Suklijuotas lakġtas buvo nelygus, vietomis iġsirietňs. Ypaļ ģymi deformacija buvo susidariusi 

suklijuojant ~30 cm ilgio ǱplyġimŃ lakġto viduryje, kurio gerokai iġsiskyrusius kraġtus reikǟjo suartinti 

taip, kad nebȊtȎ paģeistas pieġinio vientisumas. Todǟl, prieġ sutvirtinant visŃ lakġtŃ japoniġku popie-

riumi, nusprňsta jǱ iġtiesinti. Jis patalpintas Ǳ ultragarsinio drǟkinimo kamerŃ Lascaux Restauro 

(santykinis drǟgnis 100%), kur laikytas ~2 val. Popieriui kiek suminkġtǟjus, lakġtas iġtiesintas 

mechaniname prese tarp dviejȎ neaustinǟs medģiagos sluoksniȎ (10% bikomponentis poliesteris, 90% 

viskozǟ), vaizdinň pusň pridengus slidģiu kalandruoto mikalentinio popieriaus lapu. KȊriniui 

iġdģiȊvus, jis perkeltas Ǳ sausŃ presŃ.  

Kaip jau minǟta, ġio kȊrinio lakġtŃ sutvirtinant japoniġku popieriumi svarbu iġvengti klijȎ 

drǟgmǟs poveikio. Todǟl nusprňsta naudoti bevandenius klijus. Restauravimo procesŃ taipogi 

apsunkina didelis kȊrinio daliȎ formatas. Bevandeniais klijais padengtas popieriaus pavirġius labai 

greitai dģiȊsta. To galima iġvengti kȊrinio lakġtŃ tvirtinant dalimis, kiekvienŃ atskirai iġdģiovinant 

prese. 

Pirmiausia paruoġtas klijavimo pavirġius ï kȊrinio lakġto nevaizdinǟ pusǟ plaļiu teptuku 

tolygiai padengta 5% Klucel G tirpalu etanolyje. Vienam sluoksniui iġdģiȊvus, dengtas kitas, tepant 

skersine kryptimi.  

Paruoġti trys vienodo ploļio japoniġko popieriaus lapai (Kozo, 19 g/m
2
, pH 6,26) pjautais 

pakraġļiais. Klijuota atskirai, po vienŃ dalǱ. Ant organinio stiklo padǟtas japoniġko popieriaus lapas 

plaļiu teptuku tolygiai ir greitai, tepant susikryģiuojanļiomis kryptimis, padengtas 5% Klucel G tirpalu 

etanolyje. Tuo paļiu metu 45 cm ploļio kȊrinio lakġto dalis purkġtuvu ĂKuramatañ supurkġta 

etanoliu. Klijai regeneruoti, etanoliu supurġkus popieriaus pavirġiuje esantǱ Klucel G sluoksnǱ. Klijais 

suteptas japoniġko popieriaus lapas nedelsiant uģdǟtas ant supurkġtos vietos, uģdengtas neaustinǟs 

medģiagos sluoksniu, presas uģspaustas. (20 pav.) (Talkino meno kȊriniȎ ant popieriaus restauravimo 

ekspertǟ E. Piġļikaitǟ).  



ProcesŃ apsunkino tai, jog dǟl ypatingai didelio formato buvo naudojama ne gelumbǟ, kurios 

dydģio neuģteko, bet neaustinǟ medģiaga. Ji prasļiau sugeria skysļius, todǟl, praǟjus 2 valandoms, 

virġutinis neaustinǟs medģiagos sluoksnis pakeistas nauju, o po 1 valandos pakeisti jau abu sluoksniai. 

Tokiu paļiu bȊdu priklijuoti ir kiti du japoniġko popieriaus lapai. Taip sutvirtintas kȊrinio lakġtas tapo 

tvirtesnis, iġliko visiġkai lygus.   

Apdaila, vaizdo paģeidimȎ atkȊrimas 

Ģirklǟmis paġalinti japoniġko popieriaus uģkraġļiai. Klijavimo siȊlǟs apdailintos kauliuku. 

Paģeistos vaizdo vietos tonuotos akvarele ĂVan Goghñ ir ĂLeningradñ, taġkinio retuġo bȊdu.  

Genealoginio medģio, kaip istorinio dokumento, viena svarbiausiȎ detaliȎ 

ï kartuġas su heraldiniu skydu bei Ǳraġais. Deja, neradus ġio kȊrinio ikonografinǟs 

medģiagos, jo pirminis vaizdas ir Ǳraġai nebuvo atkuriami. Rekonstruotas tik 

pagrindinis kartuġo elementas ï heraldinis herbas. Pagal KarpiȎ giminǟs herbo 

apraġymŃ atkurtos trȊkstamos herbo dalys ï ģvaigģdǟs ir keturios struļio 

plunksnos. (15 pav.) Kairiajame pakraġtyje 9x5cm dydģio rǟmelio dalis taġkinio 

retuġo bȊdu atkurta pagal pasikartojantǱ rǟmelio ornamento pieġinǱ. (17 pav.) 

Paruoġimas saugojimui 

Saugant didelio formato kȊrinǱ kyla daugybǟ problemȎ. Daģnai dǟl lakġto mechaniniȎ savybiȎ 

jo nepatartina vynioti ant tȊtos, o tokiam dideliam aplankui saugykloje sunku atrasti saugiŃ vietŃ. ǰrǟ-

minus ï vargiai pavyktȎ iġlaikyti tinkamŃ eksponavimo reģimŃ.  

BirģȎ kraġto muziejaus ĂSǟlañ pageidavimu, restauruotos eksponato dalys nejungtos tarpu-

savyje. Jos sudǟtos Ǳ didelio formato popieriaus aplankus (195 g/m
2
, pH 8), vaizdinň pusň uģdengiant 

mikalentiniu popieriumi (80 g/m
2
, pH 6,85). Pagaminta originalo dydģio kopija (280x80 cm), ji Ǳrǟ-

minta ilgalaikiam eksponavimui. (24 pav.) OriginalŃ nusprňsta saugoti muziejaus fonduose. Taip 

uģtikrintos tinkamos saugojimo sŃlygos kȊriniui, kuris itin jautrus apġvietimui ir drǟgniui.  

Eksponavimui pagaminta kopija. KȊrinǱ fotografavo Antanas Lukġǟnas, gautŃ atvaizdŃ paruoġǟ 

spaudai. Aukġtos kokybǟs kopija atspausta Valdo Viluļio Ǳmonǟje ant Fine Art popieriaus. ǰrǟminta 

mediniame rǟme be stiklo. 

 

 



Pagrindinǟs naudotos medģiagos 

Distiliuotas vanduo,  

etilo alkoholis, 

sausojo valymo milteliai ĂAkaWipeñ, 

hidroksipropilceliuliozǟ (Klucel G),  

metilhidroksietilceliuliozǟ (Tylose MH 300), 

kvieļiȎ krakmolas, 

poliesterio lakġtas ĂHolytexñ,  

membrana ĂGore-texñ, 

japoniġkas popierius Kozo (19 g/m
2
, pH 6,26),                               

estampinis popierius ĂBFK Rivesñ (pH 8,35),  

ruloninis vatmanas (195 g/m
2
, pH 8), 

kalandruotas mikalentinis popierius,   

 akvarelǟ ĂLeningradñ, ĂRoyal Talensñ; akrilinǟ tempera ĂAmsterdamñ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 pav.  Neģinomas autorius, Lietuvos bajorȎ KarpiȎ genealoginis medis., XIX a. vid., 280³80 cm 

KȊrinys prieġ restauravimŃ, vaizdinǟ ir nugarinǟ pusǟs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 pav.  KȊrinys prieġ restauravimŃ, fragmentas. KarpiȎ giminǟs herbas 

 

 
 

 

3 pav.  KȊrinio virġutinǟs dalies fragmentas prieġ restauravimŃ 

 

 



4 pav.  KȊrinio virġutinǟ dalis prieġ restauravimŃ 

 

 



5 pav.  KȊrinio apatinǟ dalis prieġ restauravimŃ 

 

 



6 pav.  KȊrinio vaizdinǟs pusǟs pakraġļio fragmentas prieġ restauravimŃ 

 



8 pav.  KȊrinio virġutinǟ dalis prieġ restauravimŃ, nugarinǟ pusǟ 

 

 



9 pav.  KȊrinio virġutinǟs dalies fragmentas prieġ restauravimŃ, nugarinǟ pusǟ 

 

 



10 pav.  KȊrinio nugarinǟs pusǟs pakraġļio fragmentas prieġ restauravimŃ 

 

 



11 pav.  KȊrinio virġutinǟs dalis restauravimo metu. Popieriaus lopȎ nuǟmimas nugarinǟje pusǟje 

 

 
 

 

12 pav.  KȊrinio nugarinǟs dalies fragmentas. KlijȎ valymas 

 

 

 

 



13 pav.  KȊrinio virġutinǟ dalis restauravimo metu. 

Atkurti trȊkstami fragmentai, lakġtas sutvirtintas japoniġku popieriumi 

 

 



14 pav.  KȊrinio virġutinǟs dalies fragmentas restauravimo metu. 

Atkurti trȊkstami fragmentai, lakġtas sutvirtintas japoniġku popieriumi 

 

 
 

 

15 pav.  KȊrinio virġutinǟs dalies fragmentas po restauravimo. Retuġuoti vaizdo paģeidimai 

 

 



16 pav.  KȊrinio apatinǟ dalis restauravimo metu. 

Atkurti trȊkstami fragmentai, lakġtas sutvirtintas japoniġku popieriumi 

 

 


